Tabella materiali fascette stringitubo

Codici di corrispondenza secondo le varie norme internazionali

DIN AISI EN AFNOR UNI
(Germania) (USA) (Europa) (Francia) (Italia)

1.0213 Acciaio Qst 36-3 Zincato grigio argento Cr3

1.0935 Acciaio zincato esente da Cr6

1.0213 Acciaio Qst 36-3 Zincato grigio argento Cr3

1.4016 430 X6Cr17

1.4016 430 X6Cr17 78C 17 X8Cr 17
430517

1.4031 304 X5CrNi1810 Z7CN 18-09 X5 CrNi 1810
304S16
304 S 31

1.4571 X6CrNiMoTi17122 Z6CNDT 17-12 X6 CrNiMo Ti17 12
320 S 31

(1.4401) 316 (X5CrNiMo17122) (Z7 CDN 17-12-02) (X5 CrNiMo 17 12)






